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Локальный оргкомитет

Сопредседатели 
Глезер А.М., Страумал Б.Б.
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ

V МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ФППК», посвященной памяти академика Г.В. КУРДЮМОВА
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ноября
	18 ноября
	19 ноября
	20 ноября
	21 ноября

	10-00 ( 22-00

Заезд

и

Регистрация

Участников

Конференции
	10-00

Открытие конференции

Пленарное заседание
«Фундаментальные проблемы»
(П-1)


	10-00

Пленарное заседание

 (П-3)
 «Фазовые превращения и прочность нанокристаллов»

	10-00

Пленарное заседание
 (П-4) «Физика пластической деформации и разрушения»


	10-00

Пленарное заседание

 (П-5)

«Перспективные материалы и технологии»



	
	15-00

Пленарное заседание «Мартенситные превращения»
(П-2)


	15-00

Заседание секции 

 «Фазовые превращения»

(ФП)


	15-00

Заседание секции
«Прочность и пластичность»

(ПП)
	15-00

Заседание секции
«Перспективные материалы и технологии»
 (ПМТ)

Закрытие конференции



	
	с 15-00
Стендовые доклады секции 

«Фазовые превращения»

(ФП-С)


	с 10-00 

Стендовые доклады секции 

«Фазовые превращения»

(ФП-С)


	с 10-00

Стендовые доклады секции 

«Прочность и пластичность»

(ПП-С)


	с 10-00

Стендовые 
доклады секции 

«Прочность и пластичность»

(ПП-С)



	КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

	20-00

Вечер встречи
	20-00
Вечер памяти
академика Ю.А.Осипьяна
	20-00

Фуршет с черноголовским пивом

	20-00

Концерт 
российских бардов
Д. Богданова и 
К. Тарасова
	Отъезд участников конференции


Продолжительность пленарных  и приглашенных докладов – 30 мин.

Продолжительность устных секционных докладов – 15 мин.

Стендовые доклады размещаются на площади 1 м × 1 м

17 ноября, понедельник

с 10-00 час. до 22-00

Регистрация участников конференции

Отъезд автобусов из Москвы

(метро «Щелковская»):

17 ноября                  18 ноября

10-15                           8-00
13-00

16-00

  9-00 – 10-00 Завтрак

14-00 – 15-00 Обед

17-00 – 18-00 Полдник

19-00 – 20-00 Ужин

18 ноября, вторник

10-00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

· Приветствие директора  ИФТТ РАН, член-корр. РАН В.В.Кведера
· Приветствие сопредседателя Оргкомитета,

Генерального директора ЦНИИчермет им. И.П. Бардина, проф. Е.Х. Шахпазова

· Церемония вручения почетных медалей имени академики Г.В.Курдюмова 

за выдающиеся заслуги в области физического металловедения. 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (П-1)

«Фундаментальные основы»

Председатели: В.В.Кведер, Е.Х.Шахпазов

10-30
П-1.1

Шехтман В.Ш. (ИФТТ, Черноголовка)

XRD – театр структурных превращений.
11-00
П-1.2

Пайдар В. (Ин-т физики Чешской АН, Прага, Чехия)

Сдвиговые процессы и фазовые превращения
11-30


Перерыв (кофе, чай)

12-00
П-1.3

Страумал Б.Б. (ИФТТ, Черноголовка)
Фазовые превращения на границах зерен.
12-30
П-1.4

Глезер А.М. (ИМФМ ЦНИИЧермет, Москва)

Новый взгляд на природу мегапластической деформации. 
13-00
П-1.5

Колобов Ю.Р. (БелГУ, Белгород)
Роль диффузионно-контролируемых процессов в формировании структуры и 

свойств наноструктурных конструкционных и функциональных материалов.
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (П-2)

«Мартенситные превращения»

Председатели: С.Д.Прокошкин, Э.И.Эстрин

15-00
П-2.1

Эстрин Э.И. (ИМФМ ЦНИИЧермет, Москва)
Мартенситные и немартенситные превращения.
15-30
П-2.2

Пушин В.Г. (ИФМ, Екатеринбург)

Актуальные проблемы металловедения интеллектуальных материалов с  

памятью формы. От идей и открытий академика Г.В.Курдюмова до современных 

технологий и практических применений.
16-00
П-2.3

Горностырев Ю.Н., Кузнецов А.Р., Окатов С.В., (ИФМ, Екатеринбург)
Механизм мартенситных превращений в сплавах Fe. Результаты первопринципных расчетов и моделирования.
16.30


Перерыв (кофе, чай)

17-00
П-2.4

Прокошкин С.Д., Браиловский В., Хмелевская И.Ю., Коротицкий А.В.,



Инаекян Э., Демерс В. (МИСиС, Москва; ETS, Монреаль, Канада)

Ресурс мартенситной деформации и его реализация в никелиде титана с
рекристаллизовангной, полигонизованной и нанокристаллической структурами.
17.30
П-2.5

Лотков А.И. (ИППМ, Томск)

Точечные дефекты и их влияние на предмартенситные и мартенситные
превращения в В2-соединениях титана и системе In-Ti.
18-00
П-2.6

Капуткина Л.М., Прокошкина В.Г. (МИСиС, Москва)
Термомеханическая обработка азотсодержащих коррозионностойких сталей.
18.30


Дискуссия

ПЕРЕРЫВ НА УЖИН

20-00

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ СЕКЦИИ «ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ» (ФП-С)
Список докладов приведен в конце программы

19 ноября, среда

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (П-3)

«Фазовые превращения и прочность нанокристаллов»
Председатели: А.М.Глезер, Ю.Р.Колобов

10-00
П-3.1

Соменков В.А. (Курчатовский институт, Москва)
Фазовые переходы в наноразмерных структурах.
10-30
П-3.2

Варюхин В.Н. (ДонФТИ, Донецк, Украина)
Стабилизация фаз высокого давления в нанокристаллических металлах и сплавах.
11- 00
П-3.3

Валиев Р.З. (ИФПМ, Уфа)
Фазовые превращения в наноструктурных материалах, полученных методами интенсивной пластической деформации.
11- 30


Перерыв (кофе, чай)

12- 00
П-3.4

Карпов М.И., Коржов В.П., Внуков В.И., Зверев В.Н., Желтякова И.С., Ходос И.И.
 


                                                                                                      (ИФТТ, Черноголовка)

Микроструктура и сверхпроводящие свойства композитной ленты со слоями из 

сплава Nb-Ti наноразмерной толщины.
12- 30
П-3.5

Козлов Э.В. (ТГАСУ, Томск).
Дислокационные и диффузионные механизмы при деформации материалов с 

ультрамелким зерном и роль свободного объема.
13-00
П-3.6

Конева Н.А., Тришкина Л.И., Козлов Э.В.  (ТГАСУ, Томск)
Основные стадии пластической деформации в материалах с наноразмерным зерном.
13-30


Дискуссия
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

СЕКЦИЯ (ФП)
«Фазовые превращения»
       Председатели: Ю.Н.Горностырев, Б.Б.Страумал
Приглашенный доклад 
15-00
 Пр.1

Антонов В.Е. (ИФТТ, Черноголовка)
Гистерезис фазовых превращений в системах молибден-водород и вода- водород.
15-30
ФП.1

Остаповец А., Пайдар В.  (Ин-т физики Чешской АН, Прага, Чехия)

Сравнение различных сдвиговых процессов в ОЦК структуре.
15-45
ФП.2

Кащенко М.П., Чащина В.Г. (УГЛТУ, Екатеринбург)

Динамическая теория реконструктивных мартенситных превращений в переходных металлах и сплавах на их основе.
16-00
ФП.3

Рущиц С.В.(ЮУГУ, Челябинск)

Нанодвойникование мартенситных кристаллов и теория адаптивных фаз.

16-15     ФП.4                     Панкова М.Н. (ИМФМ ЦНИИЧермет, Москва)

                                             Внутренние напряжения и процессы самоорганизации мартенситных структур в  

                                             сплавах на основе железа.                                            

16-30


Перерыв (кофе, чай)

16-45     ФП.5                    Портной В.К., Леонов А.В., Федотов С.А. (МГУ, Москва)
Фазообразование в Ni-Mg и Ni-Mg-C системах под действием высокоэнергетической деформации смесей порошков.
17-00
ФП.6

Хлебникова Ю.В., Родионов Д.П., Сазонова В.А., Солодова И.Л.,

Калетина Ю.В. (ИФМ, Екатеринбург)

Исследование структуры монокристаллов циркония при  (((  превращении.
17-15
ФП.7

Седых В.Д., Шехтман В.Ш.  (ИФТТ, Черноголовка)
Влияние примеси железа на структурные фазовые превращения и подавление полиморфизма в соединении LaMn1-xFexO3+δ (x=0.015 – 0.5).
17-30
ФП.8

Блантер М.С., Глазков В.П., Соменков В.А. (МГУПИ, Курчатовский ин-ут, Москва)
Полиморфные превращения и тепловые атомные колебания в Ca,Sr и La.
17-45
ФП.9

Маркова Г.В. (ТГУ, Тула)

Эффект запоминания формы в сплавах системы Mn-Cu.
18-00


Дискуссия

ПЕРЕРЫВ НА УЖИН

20-00

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ СЕКЦИИ «ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ» (ФП-С)
Список докладов приведен в конце программы

20 ноября, четверг

Планарное заседание (П-4)
« Физика пластической деформации и разрушения»
Председатели: М.И.Карпов, Э.В.Козлов

10-00
П-4.1

Мильман Ю.В. (ИПМ, Киев, Украина)
Новая концепция пластичности материалов.
10-30
П-4.2

Альшиц В.И., Даринская Е.В., Колдаева М.В., Петржик Е.А. (ИК РАН, Москва)
Электрические эффекты в магнитопластичности.
11-00
 П-4.3

Гринберг Б.А., Иванов М.А. (ИФМ, Екатеринбург; ИМФ, Киев)
Обнаружение эффекта автоблокировки дислокаций в интерметаллидах.
11.30


Перерыв (кофе, чай)

12-00
П-4.4

Андриевский Р.А.(ИПХФ,  Черноголовка)

Хрупкие наноматериалы – прочность и сверхпластичность.
12-30
П-4.5

Мышляев М.М. (ИМЕТ, Москва)
Сверхпластическое течение металлов и сплавов: природа и приложения. 
13-00
П-4.6

Ботвина Л.Р. (ИМЕТ, Москва)
Анализ процессов разрушения с позиций теории фазовых переходов.
13-30


Дискуссия

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

СЕКЦИЯ (ПП)
«Прочность и пластичность»
Председатели: В.И.Альшиц, Ю.В.Мильман 

15-00
ПП.1

Самохина С.И., Петелин А.Е., Колупаева С.Н. (ТГАСУ, Томск)
Математическое моделирование дислокационной динамики кристаллографичесокго скольжения в ГЦК-металлах

15-15
ПП.2

Альшиц В.И., Даринская Е.В., Колдаева М.В., Петржик Е.А. (ИК РАН, Москва)
Отрицательный магнитопластический эффект в электрическом поле.
15-30
ПП.3

Сурсаева В.Г., Швиндлерман Л.С. (ИФТТ,Черноголовка)
Изучение коллективного движения трех тройных стыков. 

15-45
ПП.4

Федоров В.А. (ТГУ, Тамбов)
Граница механического двойника – источник разрушения.
16-00
ПП.5

Гуткин М.Ю., Овидько И.А., Скиба Н.В. (ИПМ, Санкт-Петербург)
Особенности деформационного двойникования в нанокристаллических металлах и керамиках.
16-15 Перерыв (кофе, чай)

Приглашенный доклад

16-30
Пр.2

Нохрин А.В., Чувильдеев В.Н., Копылов В.И. (Н-НГУ, Н.Новгород; ИПФ, Минск, Беларусь)
Соотношение Холла-Петча в нано- и микрокристаллических металлах и квазиоднофазных сплавах, полученных методом равноканального углового прессования.
17-00
ПП.6

Бродова И.Г., Ширинкина И.Г., Астафьев В.В., Шорохов Е.В.,

Жгилев И.Н. (ИФМ, Екатеринбург)

Особенности структуры объемных субмикрокристаллических Al сплавов при высокоскоростной деформации.
17-15
ПП.7

Макара В.А., Стебленко Л.П., Весна Г.В., Весна В.Т., Кобзарь Ю.Л., 

Науменко С.Н., Курилюк А.Н., Кучакова Т.А. (КНУ, Киев, Украина)
Пластическая деформация алмазоподобных кристаллов с металлическими покрытиями
17-30
ПП.8

Клевцов Г. В., Клевцова Н. А., Фролова О. А. (ОГУ, Оренбург)

Общие закономерности распределения мартенситных фаз в пластических зонах у вершины трещины в аустенитных сталях при различных видах нагружения.

17-45
ПП.10

Батурин А.А. (ИППМ, Томск)
Развитие экспериментальных исследований эволюции деформационных дефектов ядерно-физическими методами в металлах и сплавах.

ПЕРЕРЫВ НА УЖИН

20-00

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ СЕКЦИИ «Прочность и пластичность» (ПП-С)
Список докладов приведен в конце программы

21 ноября, пятница

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (П-5)

«Перспективные материалы и технологии»
Председатели: В.Н.Варюхин, В.Г.Пушин

10-00
П-5.1

Милейко С.Т. (ИФТТ, Черноголовка)
Высокотемпературные композиты на основе оксидных волокон.
10-30
П-5.2

Ланин А.Г., Дерявко И.И. ( НПО "ЛУЧ", Подольск)
Остаточные напряжения и прочность керамических материалов.
11-00
П-5.3

Слуцкер А.И., Кадомцев А.Г., Синани А.Б. (ФТИ, С.-Петербург)
Микропористость и прочность  SiC- керамики.
Перерыв (кофе, чай)

12-00
П-5.4

Шибков А.А. (ТГУ, Тамбов)
Динамика полос деформации и разрушение сплавов Al – Mg.
12-30
П-5.5

Филонов К.Н., Курлов В.Н., Классен Н.В. (ИФТТ, Черноголовка)

Новые композиционные материалы и покрытия на основе карбида кремния.
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
Секция (ПМТ)
«Перспективные материалы и технологии»
Председатели: Р.А.Андриевский, А.И.Слуцкер  

15-00
ПМТ.1               Заболоцкий Д.С., Пинюгжанин В.Д., Скрябина Н.Е., Fruchart D., Girard G.,

Miraglia S. (ПГУ, Пермь; Гренобль, Франция)

                                       Эволюция структуры магниевого сплава AZ31 в процессе равноканального 
                                       углового прессования 
15-15
ПМТ.2

Столяров В.В., Пашинская Е.Г., Бейгельзимер Я.Е. (ИМАШ, Москва;
                                                                                                                                       ФТИ, Донецк, Украина)
Влияние комбинированной деформации на структуру и свойства сплавов.
15-30
ПМТ.3

Пашинская Е.Г., Мышляев М.М., Варюхин В.Н., Миронов С.А.,

Ткаченко В.М. (ДонФТИ, Донецк, Украина; ИМЕТ, Москва)

Возможности управления структурой и свойствами металлических материалов при комбинированном нагружении.
15-45
ПМТ.4

Пилюгин В.П., Дуб С.Н., Брытков Д.А., Солодова И.Л.,

Панфилов П.Е. (ИФМ, Екатеринбург; ИСМ НАНУ, Киев, Украина)

Поведение тугоплавких металлов при сильной деформации под давлением.
16-00
ПМТ.5

Глезер А.М., Добаткин С.В., Плотникова М.Р., Шалимова А.В. 
                                       (ИМФМ ЦНИИЧермет, ИМЕТ, Москва)
                                       Влияние мегапластической деформации на механические и магнитные свойства                  

                                       аморфных сплавов. 
16-15 


Перерыв (кофе, чай)

16-30
ПМТ.6

Мейснер Л.Л., Лотков А.И., Нейман А.А., Мейснер С.Н., 

Прозорова Г.В., Дементьева М.Г. ( ИППМ, Томск)
Структура поверхностных слоев и свойства никелида титана с металлическими покрытиями из молибдена и танта
16-45
ПМТ.7

Головин Ю.И., Колмаков А.В., Столяров Р.А., Ткачев А.Г.,

Шуклинов А.В. (ТГУ, Тамбов)
Модифицирование углеродными наночастицами антифрикционных сплавов 

АО20-1 и АО10С2.
17-00
ПМТ.8

Дегтярева В.Ф. (ИФТТ РАН, Черноголовка)
Деформация Бейна ГЦК – ОЦК в сплавах In–Sn при нормальном и высоком давлении 
17-15
ПМТ.9

Нечаев Ю.С. (ИМФМ ЦНИИЧермет, Москва)
О путях решения актуальной проблемы старения, охрупчивания и разрушения в  водородной энергетике и магистральных газопроводах. Структурно – фазовая сегрегационная нанофрагментация сталей в связи с их свойствами.
17-30
ПМТ.10

Ильин А.А., Гольцова М.В. (Донецк, Украина; МАТИ, Москва)
Водородная обработка материалов: теория и практика.
17-45
ПМТ.11

Гольцова М.В., Жиров Г.И. (ДонНТУ, Донецк, Украина)

Индуцированные водородом солитоноподобные когерентные выпучивания на поверхности сплавов палладий-водород.

18-00


ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ.  ОБЗОР СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ.
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

СЕКЦИЯ «ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ» (ФП-С)
	Красильников В.В. Савотченко С.Е. (Белгород)

Модель диффузии по неравновесным и мигрирующим границам зерен в наноструктурных материалах
	ФП-С1


	Горячев Ю.М., Дехтярук В.И., Симан Н.И., Фиялка Л.И. (Киев/Украина)

ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ 

ФУНКЦИИ ЛЕГИРОВАННОГО  α-ЖЕЛЕЗА Не приедет, но прислал постер распечатать
	ФП-С3


	Казанцева Н.В., Степанова Н.Н., Виноградова Н.И., Черных Д.С., Яковлева С.П. (Екатеринбург, Якутск)

МОДУЛЯЦИЯ В КОМПЛЕКСНЫХ КАРБИДАХ НИКЕЛЕВЫХ СУПЕРСПЛАВОВ
	ФП-С4


	Казанцева Н.В., Виноградова Н.И., Ригмант М.Б., Пирогов А.Н. (Екатеринбург)

ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА НИКЕЛЕВЫХ СУПЕРСПЛАВОВ В УСЛОВИЯХ БОЛЬШИХ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ
	ФП-С5


	Рыклина Е.П., Прокошкин С.Д., Чернавина А.А., Перевощикова Н.Н. (Москва)

Влияние исходного фазового состава сплава Ti(Ni 
на изменение функциональных свойств под термомеханическим воздействием
	ФП-С6


	Красников А.С. , Миркин Л.И. (Рязань)
АМОРФИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ АЛЮМООКСИДНОЙ КЕРАМИКИ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ЛУЧА ЛАЗЕРА.
	ФП-С7


	Власов Н.М. (Подольск)

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ КИНЕТИКИ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ
	ФП-С8


	Иванов А.С., Цаповская О.А. (Подольск)

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ
	ФП-С9


	Юдин В.В., Титов П.Л., Михалюк А.Н. (Владивосток)

перколяция энтропийных функционалов на древесных графах Кейли как метод диагностики характера

порядка-беспорядка сложных структур
	ФП-С10


	Мирзаев Д.А., Счастливцев В.М., Яковлева И.Л., Рущиц С.В., Хлебникова Ю.В. (Челябинск, Екатеринбург)

СТРУКТУРHЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В СПЛАВЕ Cu-24 ат.% Ga
	ФП-С11


	Панченко Е.Ю., Чумляков Ю.И., Овсянников А.В.,Тимофеева Е.Е.,

Чусов С.А., Maier H.J., Karaman I. (Томск)

Закономерности термоупругих мартенситных превращений в ферромагнитных монокристаллах Ni-Fe-Ga, Co-Ni-Al.
	ФП-С12


	Колесников Н. Н., Борисенко Е. Б., Борисенко Д. Н., Божко С. И. (Черноголовка)

ФОРМИРОВАНИЕ ФРАКТАЛЬНЫХ СТРУКТУРВ КРИСТАЛЛАХ GaSe, ВЫРАЩЕННЫХ ИЗ РАСПЛАВА.
	ФП-С13


	Семенова Л.М., Власова И.В., Бахрачева Ю.С. (Волгоград)
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ ПРИ ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИИ.
	ФП-С15


	Ещенко Р.Н., Пацелов А.М., Пилюгин В.П. (Екатеринбург)
ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯИ ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ СТРУКТУРЫ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА Ti3Al С ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ДЕЙТЕРИЯ.
	ФП-С16


	Юдин В.В., Щеголева С.А. (Владивосток)

СВЕРХРАЗМЕРНАЯ ФРАКТАЛЬНАЯ КИНЕТИКА СТРУКТУРНОЙ ДЕГРАДАЦИИ АМОРФНЫХ ПЛЕНОК ПРИ ГАММА-ОБЛУЧЕНИИ
	ФП-С17


	Старостенков М.Д., Дудник Е.А., Мясниченко В.С., Попова Л.А. (Барнаул, Рубцовск) 

О ВЛИЯНИИ КОНЦЕНТРАЦИИ КОМПОНЕНТ НА СВЕРХСТРУКТУРНЫЕ ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В СПЛАВАХ СИСТЕМЫ Cu-Au
	ФП-С18


	Алёшин А.Н.  (Москва)

КИНЕТИКА РОСТА ЗЁРЕН В НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ НИКЕЛЕ. РОЛЬ ЗЕРНОГРАНИЧНОЙ  ДИФФУЗИИ
	ФП-С19


	Марченкова Е.Б., Королев А.В., Коуров Н.И., Пушин В.Г. (Екатеринбург)

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОСТРУКТУРНЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ Ni2MnGa С МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫМ ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ
	ФП-С20


	Спивак Л. В., .Шеляков А. В. (Москва, Пермь) 
ТЕРМОАКТИВАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ БЫСТРОЗАКАЛЕННЫХ СПЛАВОВ КВАЗИБИНАРНЫХ СИСТЕМ TiNi-TiCu.
	ФП-С21


	Березовская В.В. (Екатеринбург)
МАРТЕНСИТНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В СТАРЕЮЩИХ СТАЛЯХ.
	ФП-С22

	Пацелов А. М., Рыбин В. В., Гринберг Б. А., Мушников Н. В., Терентьев П. Б. (Санкт-Петербург, Екатеринбург)
ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ВЫСОКОНИОБИЕВЫХ 

Ti-Al-Nb СПЛАВАХ ПРИ ГИДРИРОВАНИИ
	ФП-С23


	Головко В.П., Коваль Ю.Н. (Киев/Украина)

ТЕРМО-ЭДС ПРИ ПРЯМОМ И ОБРАТНОМ МАРТЕНСИТНОМ ПРЕВРАЩЕНИИВ СИСТЕМЕ Fe-Ni.
	ФП-С26


	Чорнобук С.В. , Попов А.Ю., Макара В.А., Когутюк П.П., Казо И.Ф. (Киев/Украина)

Закономерности бесконтактного высокотемпературного взаимодействия между ТіС и В4С
	ФП-С28


	Попов А.Ю., Чорнобук С.В., Мисник А.Ю., Маркив В.Я. (Киев/Украина)
КИНЕТИКА формирования тугоплавких соединений В СИСТЕМЕ Ті-Al-B2O3
	ФП-С29


	Савченков Э.А., Шашкова Л.В., Шашкова В.К. (Оренбург)

РЕЛАКСАЦИОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ И 

ЭВОЛЮЦИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ  НЕСТАЦИОНАРНОЙ

ДИФФУЗИОННОЙ СИСТЕМЫ «МЕТАЛЛ-ВОДОРОД»
	ФП-С30


	Савченков Э.А., Шашкова Л.В., Шашкова В.К. (Оренбург)

ЛОКАЛИЗАЦИЯ КИНЕТИЧЕСКИХ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В СИСТЕМЕ МЕТАЛЛ ─ ВОДОРОД
	ФП-С31


	Аубакирова Р.К., Жумаканова В.Р., Алпысбай И.М. (Алматы/Казахстан)

Морфологии микроструктуры в системе алюминий-кремний
	ФП-С32


	Блантер М.С., Дмитриев В.В., Байков В.,Рубан А. (Москва, Стокгольм/Швеция)
Первопринципные расчеты взаимодействия инородных внедренных атомов в металлических твердых растворах
	ФП-С33


	Неклюдов И.М., Морозов А.Н., Кулиш В.Г., Хаймович П.А., Журба В.И., Соколенко В.И. (Харьков/Украина)

ДИАГНОСТИКА ВОДОРОДОМ ФАЗОВЫХ СОСТОЯНИЙ СТАЛИ Х18Н10Т, ПРОШЕДШЕЙ ДЕФОРМИРОВАНИЕ ПРИ КРИОГЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
	ФП-С34


	Глухова Ж.Л., Гольцов В.А., Любименко Е.Н., Щеголева Т.А., Гольцова М.В. (Донецк/Украина)

Водородные концентрационные напряжения и вызываемые ими эффекты в системах металл – водород.
	ФП-С35


	Жиров Г.И., Гольцова М.В. (Донецк/Украина)
СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГИДРИДНЫХ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В СПЛАВАХ СИСТЕМЫ ПАЛЛАДИЙ – ВОДОРОД.
	ФП-С36


	Аристова И.М., Седых В.Д., Дубовицкий А.В., Шехтман В.Ш. (Черноголовка)

ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРИМИРОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ МАНГАНАТА ЛАНТАНА ПРИ ФАЗОВОМ ПЕРЕХОДЕ.
	ФП-С37


	Трубицын В.Ю.,  Долгушева Е.Б. (Ижевск)

ИЗОСТРУКТУРНЫЕ ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В ОЦК ЦИРКОНИИ 
	ФП-С38


	Богачева О.А., Ростовцев Р.Н. (Тула)

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ  Сu-Sn-Zn.
	ФП-С39


	Семенова Л.М., Власова И.В., Бахрачева Ю.С. (Волгоград)

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ ПРИ ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИИ
	ФП-С40


	Маркова Г.В., Лабзова Л.В., Головин И.С., Siemers C., Goken J. (Тула, Москва, Braunschweig/Germany, Leer/Germany)

Фазовый переход в сплавах на основе Fe-Mn-Si
	ФП-С41


	Шалимова А.В., Глезер А.М., Носова Г.И., Сундеев Р.В. (Москва)
СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРИ МЕГАПЛАСТИЧЕСКОЙ СДВИГОВОЙ ДЕФОРМАЦИИ В КАМЕРЕ БРИДЖМЕНА АМОРФНОГО И КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СПЛАВА Ti50Ni25Cu25.
	ФП-С42


	Прокофьев С.И., Johnson E., Жилин В.М., Dahmen U. (Черноголовка, Copenhagen/Denmark, Roskilde/Denmark, Berkeley/USA)

НАБЛЮДЕНИЕ АНИЗОТРОПИИ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОВОГО ДВИЖЕНИЯ НАНОВКЛЮЧЕНИЙ ЖИДКОГО СВИНЦА В АЛЮМИНИИ
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